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Аннотация. В работе представлены предварительные данные о влиянии спектрального состава 
повседневного освещения (синее освещение – 450 нм; красное освещение – 630 нм, дневной свет 
лампы накаливания для контрольной группы) на постнатальное развитие склеры глаза японского 
перепела Coturnix coturnix japonica dom., как широко используемой модели для исследования 
развития структур глаза и модели заболеваний зрительного аппарата. В условиях in situ 
исследованы толщины склер неинвазивными методами с использованием импульсной акустической 
микроскопии, что позволяет провести измерения с минимальными искажениями. После выделения 
склер были проведены механические испытания и определены основные физико-механические 
характеристики. Показано, что на 23 сутки постнатального развития при синем освещении при 
сравнении с красным наблюдается уменьшение толщины склеры (∆14%) в сочетании с понижением 
ее эластичности (∆7%). Результаты механических испытаний были проинтерпретированы в рамках 
модели высокоэластичности, основанной на не-Гауссовой статистике, оценивающей расположение 
основных структурных элементов склеры (внеклеточного матрикса) и выдвинуты предположения 
об особенностях развития склер при разном спектральном освещении. Работа выполнена в рамках 
задач по моделированию детской миопии. 
Ключевые слова: склера, японский перепел, внеклеточный матрикс, акустическая микроскопия, 
физико-механические свойства, нативная ткань. 

 
Склера совместно с роговицей образуют непрерывную соединительно-тканную капсулу, обеспечивающую 

помимо механической защиты и поддержки структурных элементов глаза, эмметропию глаза в условиях 
постоянно меняющихся внешних условий. В процессе эмбриогенеза склера дифференцируется из 
нейроэктодермы и мезодремы, общность происхождения склеры и хрящевой ткани сказывается при системных 
заболеваниях в виде отклонений в зрительном аппарате [1]. У взрослого организма склера состоит из 
коллагеновых фибрилл, организованных в пластины, протеогликанов, неколлагеновых гликопротеинов и 
фибробластов. Склера динамически ремоделируется с целью изменения размеров глаза и обеспечения рефракции 
всю жизнь. Одним из нарушений зрения, связанным с изменением размеров глаза, является миопия ‒ широко 
распространенное заболевание, затрагивающее структуру склеры в том числе. 

В качестве экспериментальных объектов в данном исследовании использовались японские перепела 
Coturnix coturnix japonica dom. на разных сроках постнатального развития (10, 23 и 65 суток). Японский перепел 
– широко используемая модель для медико-биологических исследований, связанных с возрастными 
особенностями развития различных систем организма, обладает рядом преимуществ, в том числе короткий 
жизненный цикл, что позволяет в течение года получить данные, соответствующие разным возрастным группам, 
удобство содержания, высокая яйценоскость, широкое использование птиц отряда куриные как модельных 
объектов для исследования зрительной системы и влияния освещения на ее развитие [2-4]. С момента вылупления 
птенцы находись при разных видах повседневного LED-освещения с интенсивностью излучения 0,04 мВт/см2. 
Красное светодиодное освещение с длиной волны 630 нм, синее светодиодное освещение с длиной волны 450 нм 
и дневной свет лампы накаливания для контрольной группы [5]. Суточные ритмы составляли 9 часов темноты 
(ночь) и 15 часов освещения (день). 

Глаза перепелов исследовались с помощью акустической микроскопии in situ для получения данных о 
толщине и состоянии склеры в нативном состоянии. Акустическая микроскопия является широко используемым 
и хорошо зарекомендовавшим себя методом в офтальмологии. Преимуществами данного метода является 
неинвазивность, возможность проводить исследования в динамике на живых объектах по несколько раз, 
естественный акустический контраст биологических тканей, отсутствие артефактов в результате 
гистологической проводки и изготовления срезов. Кроме того, полученные с помощью акустической 
микроскопии изображения, отражают не только форму, размер и строение исследуемого объекта, но и его упруго-
механические характеристики, что является важным диагностическим признаком многих патологических 
состояний [6]. 
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Рисунок 1. Акустическое изображение (B/D-scan) глаза перепела in situ. 1 – роговица, 2 – хрусталик, 3 – склера, 
4 – передняя камера глаза, 5 – стекловидное тело 

 
Измерения проводились с помощью сканирующего импульсного акустического микроскопа SIAM-2011, 

разработанного в лаборатории акустической микроскопии ИБХФ РАН. Для данного эксперимента 
использовались длиннофокусные линзы с рабочей частотой 50-100 МГц. Такой тип линз является оптимальным 
для большинства биологических исследований и обеспечивает детальные изображения без потери качества в 
фокальной области на глубине до нескольких миллиметров. Разработанное программное обеспечение позволяет 
получать массив данных, соответствующий поперечному гистологическому срезу через глаз с использованием 
динамической фокусировки – B/D-скан, таким образом, что на одном акустическом изображении отображаются 
с высоким разрешением все структурные элементы глаза: роговица, передняя камера глаза, хрусталик, задняя 
камера глаза, стекловидное тело, склера (рис. 1). Исследования проводились при комнатной температуре  
23 ± 2°C, в качестве иммерсионной жидкости использовался бидистиллированная вода. Время проведения одного 
эксперимента составляет около 10 минут. Оценка толщины склер in situ проводилась с помощью 
акустомикроскопических методик, что позволило добиться большей точности по сравнению с измерениями, 
выполненными с помощью микрометра, т.к. образец не сминается во время измерения и находится в нативном 
состоянии. Полученные данные о толщине склер представлены в таблице 1. После акустомикроскопических 
исследований глаза были энуклеированы и из них выделялись склеры для дальнейших испытаний. 

Исследование механических свойств образцов склер проводили на универсальной испытательной машине 
производства фирмы Инстрон (США) модель 5965, укомплектованной датчиком нагрузки ±50 Н (серия 2530). 
Испытания проводили в режиме одноосного растяжения на прямоугольных образцах. Длина рабочей части 
образца 3 мм, ширина 4 мм. Образцы склер для механических испытаний вырезались таким образом, чтобы в 
исследуемую область на включались участки с гребешком, т.к. механические свойства этих участков сильно 
отличаются от остальной склеры и могут оказывать влияние на результат эксперимента как концентраторы 
напряжения. Скорость испытаний составляла 6 мм/мин. Преднагрузка была 0,02 Н. Испытания проводили на 
воздухе при температуре 23 ± 2°C. Статистическая выборка выполненапо пяти образцам. 

По полученным в результате испытаний деформационным кривым (рис. 2) в координатах напряжение – 
деформация определяли основные механические параметры: прочность, модуль упругости, деформацию 
разрушения (табл. 2). 

 
Таблица 1. Определение толщины склеры перепела с помощью акустической микроскопии in situ 

Тип освещения Возраст, сутки Толщина склеры, мкм 

Красный 10 145±10 

23 140±10 

Синий 10 150±10 

23 120±10 

Естественный 
(контроль) 

65 180±10 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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Рисунок 2. Типичные кривые деформации склер перепела: 10 к – 10 суток при красном освещении, 10 с –  
10 суток при синем освещении, 23 к – 23 суток при красном освещении, 23 с – 23 суток при синем освещении, 
65 н – 65 суток при естественном освещении (норма) 

 
Результаты механических испытаний были проинтерпретированы в рамках модели высокоэластичности, 

основанной на не-Гауссовой статистике [7]. Эта двухпараметрическая модель представляет полимерную сетку 
как совокупность кубических элементов, в геометрическом центре каждого из которых находится узел. От узла 
в вершины куба отходят 8 цепей (поэтому часто эти модели называют «8-ми цепочечными»). Определяемыми 
параметрами являются: количество 8-ми цепочечных элементов (N8) и начальный модуль сдвига (µ0) (табл. 2). 
Показано, что на ранних этапах (10-ые сутки) формируется жесткий каркас внеклеточного матрикса, 
обладающий небольшим количеством узлов (N8), дальнейший рост склеры (до 23-х суток) сопровождается 
увеличением количества узлов, однако, начальный модуль сдвига, характеризующий жесткость соединяющих их 
эластических сегментов, падает. Можно предположить, что это отражает процесс формирования 
высокоэластической сетки неколлагеновых гликопротеинов и протеогликанов, связывающей в единую систему 
пластины фибриллярного коллагена [8-10]. В тоже время, характеристики модуля упругости и прочности, 
показывают стабильность жесткого коллагенового каркаса при красном освещении и его изменение при синем 
освещении. 

При развитии глаза в условиях естественного освещения 65-ым суткам происходит рост жесткости 
высокоэластической сетки, соединяющей коллагеновые пластины, и количество узлов сшивки. 

Полученные данные (табл. 1 и 2) свидетельствуют о том, что формирование склеры в ранний постнатальный 
период может зависеть от спектрального состава повседневного освещения. Так, у 23-суточных цыплят перепела 
при повседневном синем освещении толщина склеры несколько снижена в сравнении с красным освещением 
(∆14%), в сочетании со снижением ее эластичности и прочности (∆7%). Таким образом, показано, что 
спектральный состав освещения оказывает влияние на физико-механические свойства матрикса склеры. 
Предполагаются дальнейшие исследования влияния спектрального состава освещения на формирование глаза в 
раннем постнатальном периоде рамках задач по моделированию детской миопии. 
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Abstract. The research presents preliminary data about influence of everyday illumination spectra on the 
postnatal development of the sclera (blue light - 450 nm; long-wave red light - 630 nm and daylight for the 
control group). Japanese quail (Coturnix coturnix japonica dom.) are widely used animal model for 
studying of eye development structures and various eye disorders. The thickness of sclera was studied by 
non-invasive methods using scanning impulse acoustic microscopy, which allows to take measurements 
with minimal distortion in situ. After the sclera was isolated, mechanical tests were carried out and the main 
physico-mechanical characteristics were determined. It was shown that on the 23rd day of postnatal 
development in blue light conditions the decrease in the thickness of the sclera (∆14%) is observed in 
combination with a decrease in its elasticity (∆7%). Interpretation of mechanical test results was made via 
a model of high elasticity based on non-Gaussian statistics that estimates the locations of the main structural 
elements of the sclera (extracellular matrix). The model revealed some features of the sclera development 
under different spectral illumination. The work was performed as part of the tasks of kid's myopia modeling. 
Key words: sclera, quail, extracellular matrix, ultrasound microscopy, physico-mechanical characteristics, 
native tissue. 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


